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Sopro FKM® XL

MultiFlexkleber
Wysokoelastyczna, super
lekka zaprawa klejowa

Bardzo wydajna, o minimalnym pyleniu, cementowa, bardzo lekka zaprawa elastyczna
o szerokim spektrum zastosowan, ulepszona zwigkszonym dodatkiem tworzyw sztucz-
nych, do osadzania i ukfadania oktadzin sciennych i podtogowych oraz niewrazliwych na
przebarwienia ptytek z kamienia naturalnego na wszystkich podtozach. Szczegolnie
zalecana do uktadania gresow wielkoformatowych, na Scianach i podtogach. Nadaje sie
do stosowania na podtogach ogrzewanych i uszczelnieniach zespolonych.
Niska zawartos¢ chromiandw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) 1907/2006, zatacznik XVII.
B Speinia wymagania (2 TE 51 zgodnie z norma PN-EN 12004
B Speinia wymagania dla zapraw elastycznych ,Flexmortel”
B Wielofunkcyjna: zaprawa cienko-, Sredniowarstwowa, potptynna,
do szpachlowania powierzchni do 10 mm grubosci warstwy
B Wysoka stabilnos¢ dla ptyt wielkoformatowych,
dzieki wzmocnieniu specjalnymi wtoknami
B 0 minimalnym pyleniu, az do 90% mniej pytow*
B Wyzsza wydajnosc az do 60%*
B Bardzo lekka i bardzo wydajna
B Na wielu podtozach stosowana bez koniecznosci gruntowania

Ertult die Arforderungon dor
Richtiinia flaxmoctel”

Do plytek i ptyt ceramicznych, kamionkowych i z gresu, mozaiki, niewrazliwych na przebarwienia ptyt z kamienia naturalnego oraz ptyt
betonowych. Pomieszczenia mieszkalne, ustugowe i przemystowe, pomieszczenia wilgotne i mokre, baseny kapielowe, sale operacyjne,
drogi ewakuacyjne, balkony i tarasy, elewacje. W pomieszczeniach i na zewnatrz Do uktadania ptytek i ptyt na uszczelnieniach zespolonych.
Do szpachlowania i niwelowania nieréwnosci na powierzchniach scian i podtég, do 10 mm grubosci warstwy.

Szczegolnie nadaje sie do uktadania wielkoformatowych, ciezkich ptyt na $cianach i podtogach, dzieki bardzo wysokiej stabilnosci.

Wszystkie podtoza. Beton i beton lekki, sezonowane co najmniej 3 miesigce; jastrychy cementowe, anhydrytowe, z lanego asfaltu (w po-
mieszczeniach), suche; podfogi ogrzewane (jastrych cementowy, anhydrytowy); istniejace, trwate oktadziny ceramiczne, z kamienia natu-
ralnego, lastrico lub plyt betonowych; budowlane plyty gipsowe, gipsowo-kartonowe, gipsowo-wtdknowe; mur o petnych spoinach (nie
stosowa¢ do muru mieszanego); tynk cementowy, cementowo-wapienny, gipsowy; plyty z twardej pianki. Ptyty OSB i podfoza metalowe
(tylko w pomieszczeniach); mocno przylegajace oktadziny z PCV.

Uszczelnienia zespolone wykonane z Sopro FDF 525, Sopro TDS 823, Sopro DSF® 423/523 lub Sopro AEB®.

Zaprawa cienkowarstwowa: 7,5 - 85 lwody:15kg Sopro FKM® XL
Zaprawa $redniowarstwowa: 7,75-8,25 | wody : 15 kg Sopro FKM® XL
Zaprawa o konsystencji potptynnej: -~ 9,5-10,0 Iwody : 15 kg Sopro FKM® XL
Szpachla: 7,5 - 8,0 Iwody:15kg Sopro FKM® XL
3-5minut

Ok. 90 minut; zwiazanej zaprawy nie nalezy uzdatnia¢ do ponownego uzycia przez dodanie wody lub zmieszanie ze $wiezg zaprawa

Ok. 30 minut

Po ok. 12 godzinach lub po utwardzeniu zaprawy; w obszarze podtoza nalezy zaprojektowac i wykonac dylatacje

Po ok. 3 dniach; obiekty ustugowe po ok. 14 dniach, pomieszczenia mokre o wysokim obciazeniu woda po ok. 7 dniach, obszary podwodne
po ok. 21 dniach, podtogi ogrzewane po ok. 21 dniach

Odnosza sie do normalnego zakresu temperatur +23 °C, przy wzglednej wilgotnosci powietrza 50%; wyzsze temperatury skracaja, nizsze
wydtuzaja podane dane czasowe

0d +5 °C do maks. +30 °C (podtoze, materiat, powietrze) ; w zimniejszych porach roku, w obszarach zewnetrznych zalecane jest zastosowa-
nie szybkowiazacej zaprawy cienkowarstwowej Sopro

Ok. 0,7 kg/m?na 1 mm grubosci warstwy

Mechaniczne mieszadto obrotowe, kielnia zebata o odpowiedniej wielkosci zebow, do 12 mm, kielnia do zapraw sredniowarstwowych

Woda, bezposrednio po zakoriczeniu pracy

W zamknietym, oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu, na paletach, 12 miesiecy od daty produkgji

Worek 15 kg

*W poréwnaniu z tradycyjnymi zaprawami cienkowarstwowymi Sopro bez dodatku lekkich wypetniaczy

Sopro

Chemia budowlana




Wysokoelastyczna, super lekka zaprawa klejowa Sopro FKM® XL

Zaprawa cienkowarstwowa

Zaprawa o konsystencji potpltynnej

Zaprawa sredniowarstwowa

Uktadanie wielkoformatowego gresu na scianach

na zaprawie cienkowarstwowej

Warstwe grzebieniowa o konsystencji wiasciwej dla Sciany
natozy¢ na przygotowana warstwe kontaktowa zaprawy
klejowej.

Powierzchnie okfadziny zafugowac z uzyciem zaprawy fugo-
wej Sopro (np. dekoracyjnej fugi elastycznej Sopro DF 10°
lub fugi pertowej Sopro Brillant®).

Wielkoformatowy gres docisna¢ do warstwy grzebieniowe;j
i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu. Siatke spoin oczyscic¢
przed zwigzaniem zaprawy klejowej.

Oktadzine zmy¢ po odpowiednim czasie wigzania zaprawy
fugowej Sopro (fuga tezeje w szczelinie spoinowej).



Uktadanie wielkoformatowego gresu na podtodze
na

Sopro FKM® XL o konsystencji pétptynnej wylac na przygo- Przy pomocy odpowiedniej kielni zebatej wykona¢ warstwe
towanga warstwe kontaktowa zaprawy klejowej. grzebieniowa.

Wielkoformatowy gres utozy¢ na warstwie grzebieniowej, Uzycie zaprawy Sopro FKM® XL w konsystencji pétptynnej
docisna¢ i ustawi¢ w ostatecznym potozeniu. Siatke spoin zapewnia optymalne, niemal pozbawione pustek powietrz-
oczyscic przed zwigzaniem zaprawy klejowe;. nych, uktadanie ptyt.

5 Utozona powierzchnie z gresu zafugowac zaprawa Sopro Okfadzine z ptyt zmy¢ po odpowiednim czasie wigzania
(np. dekoracyjna fuga elastyczna Sopro DF 10°€ lub fuga zaprawy fugowej Sopro (fuga tezeje w szczelinie spoinowej).
pertowg Sopro Brillant®).




Uktadanie niewrazliwych na przebarwienia plyt z kamienia naturalnego
na zaprawie sredniowarstwowej

Sopro FKM® XL o konsystencji Sredniowarstwowej natozy¢ Ptyte z kamienia naturalnego utozy¢ na warstwie grzebie-
na przygotowanga warstwe kontaktowa zaprawy klejowej, niowej, docisnac i ustawic¢ w ostatecznym potozeniu. Siatke
przy pomocy odpowiedniej kielni. spoin oczyscic¢ przed zwigzaniem zaprawy klejowej.

Opukac ptyte z kamienia naturalnego mtotkiem i sprawdzi¢ Zaprawa Sopro FKM® XL w warstwach o wyzszych gru-
réwnos¢ ptaszczyzny. bosciach, do 10 mm, obrabiana jest réwniez przy pomocy
kielni.

Utozona oktadzine z kamienia naturalnego zafugowac zapra- Oktadzine z kamienia naturalnego zmy¢ po odpowiednim
w3 Sopro (np. dekoracyjna fugg elastyczng Sopro DF 10° czasie wigzania zaprawy fugowej Sopro (fuga tezeje w szcze-
lub fuga perfowa Sopro Brillant®). linie spoinowe;j).




Wykonanie spadkow zaprawa o konsystencji do szpachlowania

Przed wykonaniem spadku, najpierw nanies¢ warstwe kon- Nastepnie na podtoze natozy¢ zaprawe Sopro FKM® XL w
taktowa zaprawy Sopro FKM® XL. konsystencji szpachli ......

n ...... i wyrobic spadek o wysokosci do 10 mm pod nastepnie
naktadane uszczelnienie zespolone.



Przygotowanie

podtoza

Sposdb uzycia

Certyfikaty

Wskazowki BHP

Dzieki zastosowaniu receptury redukujacej pylenie, o ok. 90% zmniejsza sie emisja pytéw w poréwnaniu z tradycyjnymi
zaprawami cienkowarstwowymi Sopro. Bardzo dobra przyczepnos¢ kontaktowa, wyjatkowa stabilno$¢, szczegdlnie
dla wielkoformatowych, ciezkich ptyt, uktadanych w obszarach scian i podtég. R6znorodno$¢ stosowania zaprawy:
do ukfadania metoda cienko-, Sredniowarstwowg (kielnig do zaprawy sredniowarstwowej 20/15 mm o okragtych lub
prostokatnych zebach), metoda pétptynng do petnego i pozbawionego pustych przestrzeni uktadania oktadzin podto-
gowych oraz w konsystencji do szpachlowania, do 10 mm grubosci warstwy. Wysoka zdolnos¢ zatrzymywania wody,
wodoodpornos¢, odpornos¢ na cykliczne zamrazanie i rozmrazanie, bardzo dobre wtasciwosci i parametry robocze,
bardzo wysoka wydajnosc¢ i wtasciwosci termoizolacyjne dzieki lekkim dodatkom, dtugi czas otwartego schniecia.

Podtoza musza bzc’ czyste, trwate, nosne, odporne na odksztatcenia oraz pozbawione substancji zmniejszajacych
przyczepnosc. Pekniecia, wystepujace w jastrychu, nalezy zszy¢ zywica Sopro GH 564.

Znaczne nierébwnosci zniwelowac za pomoca Sopro AMT 468, Sopro RAM 3, Sopro RS 462, podtogi w pomieszcze-
niach Sopro NSM 550 lub Sopro FS 45.

Jastrychy cementowe musza by¢ sezonowane min. 28 dni i by¢ suche. Wykonane z zastosowaniem Sopro Rapidur® B1 jastrychy
s gotowe do ukfadania ptytek po 12 h. Jastrychy anhydrytowe muszg wykazEv)wac' wilgotnos¢ < 0,5 % wag. oraz by¢ odpowiednio
zeszlifowane, oczyszczone i zagruntowane. Jastrychy z lanego asfaltu musza by¢ piaskowane.

Ogrzewane jastrychy cementowe i anhydrytowe przed rozpoczeciem ukfadania musza zosta¢ odpowiednio wygrzane i
uzyskac¢ wynik pomiaru wilgotnosci dla jastrychow cementowych < 2,0% wag., dla jastrychéw anhydrytowych < 0,3% wag.
Nieogrzewane jastrychy cementowe (sezonowane min. 28 dni) s gotowe do ukfadania ptytek przy wilgotnosci < 2,0% wag.
Ptyty OSB i podtoza metalowe moga by¢ wykorzystane pod oktadziny tylko w obszarach wewnetrznych.

Tynki gipsowe muszg by¢ suche, jednowarstwowe, nie moga byc¢ filcowane i wygtadzane.

Obowiazujg branzowe normy, wytyczne i zalecenia oraz ogdlnie uznane zasady techniki budowlane;.

Zastosowanie Sopro FKM® XL dzieki zwiekszonemu dodatkowi tworzyw sztucznych i ,wbudowanym” wtasciwosciom
gruntujacym powoduje, ze wiekszo$¢ budowlanych cementowych, mineralnych podtozy nie wymaga gruntowania.
Przy nizej wymienionych podtozach zalecane jest gruntowanie z uzyciem preparatu:

Sopro GD 749: jastrychy anhydrytowe przy uktadaniu ptyt o dtugosci krawedzi do 60 cm i powierzchni do 0,2 m? plyty
gipsowe $cienne, ptyty gipsowo-kartonowe/potaczenia i szpachlowanie, ptyty gipsowo widknowe; tynk gipsowy; beton
komérkowy o duzej lub zréznicowanej chtonnosci (wewnatrz); tynk cementowo-wapienny; mur o petnych spoinach.
Sopro HPS 673: podtoza gfadkie, o zamknietych porach, jak istniejace oktadziny z ptytek ceramicznych, lastrico,
plyty z kamienia naturalnego i betonu, pozostatosci klejow do PCV i wyktadzin dywanowych. Plyty OSB i podtoza
metalowe (tylko w suchych wnetrzach).

Sopro EPG 522 z posypka piasku kwarcowego Sopro QS 511: jastrychy anhydrytowe przy uktadaniu ptyt o dtugosci
krawedzi powyzej 60 cm i powierzchni ponad 0,2 m2.

Do czystego naczynia wla¢ wode i wymiesza¢ mechanicznie z zaprawa Sopro FKM® XL, az do uzyskania jednolitej,
pozbawionej grudek, kazdorazowo do wymaganej, odpowiedniej do obrébki konsystencji. Aby uzyskac wiasciwa kon-
systencje wymagane sg nastepujace ilosci wody:

Zaprawa cienkowarstwowa: 7,5 - 85 Iwody:15kg Sopro FKM® XL
Zaprawa Sredniowarstwowa: 7,75- 8,25 wody : 15 kg Sopro FKM® XL
Zaprawa o konsystencji potptynnej: 9,5-10,0 [wody: 15 kg Sopro FKM® XL
Szpachla: 7,5 - 80 Iwody:15kg Sopro FKM® XL

Po uptywie czasu dojrzewania, 3-5 minutach, ponownie dokfadnie wymiesza¢. Przy pomocy gtadkiej czesci kielni zebatej, silnie
dociskajac nanies¢ warstwe kontaktowa, nastepnie odpowiednilkielniq zebata wykonac warstwe grzebieniowg (kat nachylenia
narzedzia 45° - 60°). Natozy¢ tylko taka ilos¢ zaprawy, na ktdrej bedzie mozna utozy¢ ptytki w ciggu czasu otwartego schniecia
(ok. 30 min). Plytki najpierw docisna¢ do warstwy grzebieniowej, nastepnie przesunac i ustawic w ostatecznym potozeniu, zanim
na powierzchni utworzy sie warstwa naskdrkowa. Siatke spoin oczyscic przed ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢ oktadzine.
Nieréwnosci w podfozu lub ksztattowane spadki moga by¢ wykonane warstwa o gruboséci do 10 mm.

Uniwersytet Techniczny (TUM), Monachium: klasyfikacja C2 TE S1 zgodnie z norma PN-EN 12004
MPA Dresden GmbH, Freiberg: badanie reakcji na ogien: klasa A2-s1,d0/A2q-s1
Instytut Badawczy TFI, Aachen: EC2 R niska emisja zgodnie z EMICODE wg GEV

Oznakowanie opakowan:
Produkt zawiera: cement portlandzki
Znaki ostrzegawcze: Xi - produkt draznigcy

Zwroty zagrozenia: Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:
R 37/38 dziata draznigco na drogi S2 chroni¢ przed dzie¢mi
oddechowe i skére S22 nie wdycha¢ pytu
R41  ryzyko powaznego S 24/25 unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu
uszkodzenia oczu S26  zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duzg iloécia wody i za-

siegna¢ porady lekarza
S 37/39 nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy
S46 w razie potkniecia niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - pokaz
opakowanie lub etykiete

Inne napisy: Zawiera cement. Z wilgocia tworzy zwigzek o silnych wtasciwosciach alkalicznych, dlatego nalezy chro-
ni¢ oczy i skore. W przKpadku kontaktu ze skoérg doktadnie optuka¢ woda. W przypadku kontaktu z
oczami doktadnie optuka¢ wodg i skonsultowac sie z lekarzem.

Niska zawarto$¢ chromiandw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatacznik XVII.

Sopro Polska Sp. z o.0.
ul. Poleczki 23F, 02-822 Warszawa (Polska)

PN-EN 12004
Ulepszona, cementowa zaprawa klejowa do mocowania ptytek
$ciennych i podtogowych, w pomieszczeniach i na zewnatrz.

Odpornos¢ na ogien

Przyczepnos¢ w warunkach suchych =1 N/mm?
Przyczepnos$¢ po zanurzeniu w wodzie =1 N/mm?
Przyczepnos¢ po starzeniu termicznym =1 N/mm?
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i rozmrazania =1 N/mm?

Klasa A2-s1,d0/A2q-s1

Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej stanowia opis produktu. Sa to ogdlne wskazéwki oparte na naszych doswiadczeniach i badaniach. Prezen-
towane informacje nie moga stanowic podstawy do jakichkolwiek roszczen z uwagi na brak wptywu na warunki pracy i sposéb uzycia produktu. W razie
potrzeby prosimy o kontakt z naszym Dziatem Doradztwa Technicznego. Aktualna wersja karty technicznej produktu znajduje sie na www.sopro.pl

Sopro Polska Sp. z o.0.

Centrala

ul. Poleczki 23/F
02-822 Warszawa
tel. 22 3352300
fax 22 3352309

www.sopro.pl
Sprzedaz Pétnoc i Centrum Sprzedaz Potudnie Doradztwo Techniczne
ul. Poleczki 21/E ul. Mogilska 40 Warszawa tel. 606 145 811, 608 592 328
02-822 Warszawa 31-546 Krakéw Rybnik tel. 602 281 040
tel. 2233523 22, 223352358 tel. 1241058 50 Poznan tel. 604 274 960

fax 2233523 23 fax 12411 08 04 Nowiny tel. 602 444 491
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